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PRZEDMOWA 

WALTER L. MEYER 

Å urodzony 6 lipca 1963 r. w 

D-54597 Schwirzheim/Eifel 

Å Wyksztağcenie: ukoŒczenie szkoğy Ŝredniej i kwalifikacja na studia / 

Praktyka zawodowa jako technik technologii drewna / studia w zakresie 

technologii drewna 

Po ukoŒczeniu studi·w w zakresie technologii drewna w Rosenheim i 

uzyskaniu tytuğu mgr inŨ. technologii drewna Meyer pracowağ w latach 1993-

1997 jako kierownik techniczny w Federalnym Stowarzyszeniu Niemieckich 

Budynk·w Prefabrykowanych (Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. - 

BDF) w Bad Honnef. W tym czasie byğ r·wnieŨ szefem Stowarzyszenia ds. 

JakoŜci MontaŨu Budowlanego i Dom·w Prefabrykowanych 

(Bundesg¿tegemeinschaft Montagebau und Fertighªuser e.V. - BMF). 

Od 1997 roku do dziŜ prowadzi samodzielnie biuro inŨynierskie zajmujŃce siň 

budownictwem drewnianym w Kºnigswinter. Gğ·wnym przedmiotem jego 

dziağalnoŜci byğo i jest doradzanie firmom zajmujŃcym siň budownictwem z 

drewna i prefabrykat·w, dostawcom budownictwa drewnianego oraz 

niekt·rym stowarzyszeniom przemysğu drzewnego i przetw·rczego. 

mgr inŨ. Walter L. Meyer 
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IZOLACJA AKUSTYCZNA 
DLACZEGO JEST TO TAK WAŧNE 

Izolacja akustyczna jest natychmiastowa. KupujŃcy, najemca lub mieszkaniec od 

pierwszych chwil wie, czy jego/jej mieszkanie ma dobrŃ izolacjň akustycznŃ, czy teŨ jest to 

oczywiste, Ũe izolacja akustyczna jest zğa i Ũe bňdzie dziağaĺ jemu/jej na nerwy do koŒca 

Ũycia. Izolacja akustyczna jest wiňc dziedzinŃ fizyki budowli cechujŃcŃ siň najwyŨszŃ 

wraŨliwoŜciŃ, a tym samym o najwiňkszym ryzyku reklamacji. W zwiŃzku z tym waŨna jest 

znajomoŜĺ i przestrzeganie wymagaŒ, kt·re naleŨy speğniĺ, zwğaszcza jeŜli chodzi o 

izolacjň akustycznŃ. 

ZDJŇCIE: BEST WOOD SCHNEIDER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IZOLACJA AKUSTYCZNA I PRAWO BUDOWLANE 
WYMAGANIA 

Minimalne wymagania okreŜlone przez wğadze budowlane 

stanowiŃ minimalnŃ ochronň zdrowia i muszŃ byĺ przestrzegane. 

W Ũadnym wypadku nie moŨna zrobiĺ odstňpstwa, nawet jeŜli 

zleceniobiorca i zleceniodawca wyraŨŃ na to zgodň i to nawet w 

formie pisemnej. 

Aby m·c okreŜliĺ minimalne wymagania ustalone przez wğadze budowlane - zwğaszcza w odniesieniu do standardowego poziomu 

dŦwiňku uderzeniowego strop·w oddzielajŃcych mieszkania - naleŨy uwzglňdniĺ niemieckie prawo budowlane z podziağem na trzy 

okresy. 

1. Okres 

W momencie wydania niniejszej broszury (05-2019) obowiŃzuje wzorcowa ordynacja budowlana (MBO) z 2016 r. wraz z 

powiŃzanymi wzorcowymi przepisami administracyjnymi dotyczŃcymi technicznych przepis·w budowlanych (MVV TB), kt·re 

weszğy w Ũycie w sierpniu 2017 r. Rozdziağ A 5.2 MVV TB okreŜla normň DIN 4109-1:2016-07 jako przepis techniczny; w 

powiŃzanym zağŃczniku A 5.2/1 MVV TB stwierdza siň, Ũe projekt karty uzupeğniajŃcej E DIN 4109-1/A1:2017-01 moŨe byĺ 

stosowany do weryfikacji przez wğadze budowlane. Ta karta uzupeğniajŃca m·wi dosğownie: ĂW przypadku zmian konstrukcyjnych 

w istniejŃcych budynkach i nowo wybudowanych domach dwurodzinnych z konstrukcjami stropowymi, kt·re majŃ byĺ zgodne z 

normŃ DIN 4109-331, wymaga siň obecnie L' nw Ò 53 dB.  

Tab. 1a: Zestawienie waŨnych minimalnych wymagaŒ nadzoru budowlanego w zakresie izolacji akustycznej wg DIN 4109-1:2016-

07: 

 

1 DIN 4109-33:2016-07 ĂIzolacja akustyczna w budynkach ï CzňŜĺ 33: Dane do matematycznej weryfikacji izolacji akustycznej (katalog element·w) ï konstrukcja drewniana, lekka i sucha 

Komponent 
DŦwiňk 

powietrzny Rw 
[iwdB] 

DŦwiňk 
uderzeniowy 
L'n,w [w dB] 

Uwagi 

Dom jednorodzinny 

Strop - - Nie okreŜlono minimalnych wymagaŒ. 

Dom dwurodzinny / przebudowa konstrukcji 

Strop oddzielajŃcy mieszkania Ó 54 Ò 53 
ObniŨone wymagania dotyczŃce izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w 

uderzeniowych zgodnie z E DIN 4109-1 / A1: 2017-01 

Budynki mieszkalne, biurowe i wielofunkcyjne 

Stropy oddzielajŃce mieszkania Ó 54 Ò 50  

Sufity pod og·lnie dostňpnymi przestrzeniami dachowymi Ó 53 Ò 52  

Stropy oddzielajŃce pomiňdzy zewnňtrznymi 
pomieszczeniami roboczymi lub por·wnywalnymi 
pomieszczeniami uŨytkowymi 

Ó 54 Ò 53  

Sufity pod tarasami i loggiami / nad holami - Ò 50 
W odniesieniu do izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w powietrznych przed 
hağasem zewnňtrznym obowiŃzujŃ wymagania zgodnie z punktem 

7 normy 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Okres 

JuŨ norma DIN 4109-1:2018-01 wskazuje na to, Ũe wraz z rewizjŃ normy DIN 4109-33:2016-07 (dot. strop·w 

oddzielajŃcych z drewna, o lekkiej i suchej konstrukcji) zacznie obowiŃzywaĺ og·lny wym·g dla wszystkich strop·w 

oddzielajŃcych mieszkania dotyczŃcy standardowego dŦwiňku uderzeniowego dla strop·w oddzielajŃcych mieszkania 

L'n,w Ò 50 dB. 

W krňgach eksperckich m·wi siň o tym, Ũe stanie siň to najp·Ŧniej do 2021 roku. 

2. Okres 

Nowa wersja MVV TB ma wejŜĺ w Ũycie w pierwszej poğowie 2019 roku, co zapewni drastyczne zmiany w izolacji akustycznej. 

Nowa wersja MVV TB zawiera teraz normň DIN 4109-1:2018-01 jako przepis techniczny w rozdziale A 5.2. W tym nowym 

wydaniu normy DIN 4109-1:2018-01 zawarto przepis wyjŃtkowy - wym·g dotyczŃcy standardowych poziom·w dŦwiňk·w 

uderzeniowych dla strop·w oddzielajŃcych mieszkania L' n,w Ò 53 dB - zostağ rozszerzony, by uwzglňdniağ wszystkie stropy 

oddzielajŃce mieszkania. 

Oznacza to, Ũe istnieje tymczasowe zğagodzenie w odniesieniu do standardowego poziomu dŦwiňku uderzeniowego dla 

strop·w oddzielajŃcych mieszkania. 

Tab. 1b: Zestawienie waŨnych minimalnych wymagaŒ nadzoru budowlanego w zakresie izolacji akustycznej wg DIN 4109-

1:2018-01: 

IZOLACJA AKUSTYCZNA I PRAWO BUDOWLANE 

WYMAGANIA 

ZDJŇCIE: STORA ENSO 

Komponent 

DŦwiňk 

powietrzny Rw 

[w dB] 

DŦwiňk 

uderzeniowy 

L'n,w [w dB] 

Uwagi 

Dom jednorodzinny 

Strop - - Nie okreŜlono minimalnych wymagaŒ. 

Dom dwurodzinny / przebudowa konstrukcji Budynki mieszkalne, biurowe i wielofunkcyjne 

Strop oddzielajŃcy mieszkania Ó 54 Ò 53  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PodsumowujŃc duŨŃ liczbň orzeczeŒ BGH i innych sŃd·w w zakresie ochrony przed hağasem, moŨna stwierdziĺ, co nastňpuje: 

¶ Nie ma obecnie jednoznacznego orzeczenia, kt·re wskazywağoby, kt·re konkretnie wartoŜci odzwierciedlajŃ uznane zasady techniki izolacji 

akustycznej z prawnego punktu widzenia. Zgodnie z orzecznictwem, jako uznany standard technologiczny obowiŃzuje "normalny poziom 

komfortu". 

¶ Ten tak zwany Ănormalny poziom komfortuò zaleŨy od og·lnego komfortu i poziomu cenowego budynku. Punktem odniesienia jest to, czego 

kupujŃcy/najemca moŨe Ăoczekiwaĺò. Oznacza to, Ũe w budownictwie mieszkaniowym obowiŃzujŃ inne standardy niŨ w luksusowych willach. 

Uznany standard technologiczny nie jest zatem wartoŜciŃ o charakterze statycznym. 

¶ W przypadku dom·w lub mieszkaŒ o Ănormalnych standardach jakoŜci i komfortu" podwyŨszone wymagania zgodnie z Suplementem 2 do 

normy DIN 4109 (Tab. 2) sŃ czňsto stosowane jako punkt odniesienia dla uznanego standardu technologicznego dotyczŃcego podziağu 

uŨytkowego element·w budowlanych, zgodnie z kt·rym minimalny wym·g izolacji akustycznej dŦwiňku uderzeniowego wynosi L'n,w Ò 50 dB. W 

przypadku mieszkaŒ wğasnoŜciowych w sektorze luksusowym wymagania mogŃ r·wnieŨ przekraczaĺ poziom okreŜlony w Tabeli 2 w 

Suplemencie 2. 

Tab. 2: Sugestie dotyczŃce zwiňkszonej ochrony przed hağasem zgodnie z zağŃcznikiem 2 do DIN 4109:1989 w nowych budynkach zgodnie z 

DIN 4109-1:2016-07 

Orzecznictwo ostatnich lat i dziesiňcioleci sprawiğo, Ũe zwykğa triada " speğnia normy È 

speğnia uznane zasady techniki È  speğnia wymagania" nie funkcjonuje w spos·b bezpieczny 

z prawnego punktu widzenia. Dotyczy to r·wnieŨ budowy dom·w jednorodzinnych, dla 

kt·rych prawo budowlane nie przewiduje minimalnych wymagaŒ, ale nie sŃ one wyğŃczone 

przez prawo cywilne. 

WYZWANIE 

IZOLACJA AKUSTYCZNA A 

PEWNOśĹ PRAWNA 

WSKAZčWKA: Zaleca siň, aby planiŜci i firmy wykonawcze uzgodnili izolacjň akustycznŃ w umowie o dzieğo. W przeciwnym razie automatycznie obowiŃzujŃ 

uznane zasady techniki, kt·re muszŃ byĺ dynamicznie dostosowywane i kt·re ï jak pokazano powyŨej ï nie sŃ prawnie wiŃŨŃce. 

Ustawodawca stosuje surowe standardy zar·wno do konstrukcji postanowieŒ umowy o dzieğo, jak i do jakoŜci informacji, kt·re naleŨy przekazaĺ z 

wyprzedzeniem w celu poinformowania klienta. Informacje objaŜniajŃce muszŃ byĺ przygotowane w taki spos·b, aby niedoŜwiadczony technicznie 

klient m·gğ oceniĺ, kt·ry poziom izolacji akustycznej jest lub nie jest wykonywany zgodnie z umowŃ. Ponadto powinna istnieĺ moŨliwoŜĺ moŨliwie 

jednoznacznego udowodnienia za pomocŃ odpowiedniej dokumentacji, Ũe klient r·wnieŨ otrzymağ i zrozumiağ te informacje. 

Zar·wno tekst umowy, jak i procedura informowania i weryfikacji powinny byĺ zatem sporzŃdzone z pomocŃ prawnika specjalizujŃcego siň w prawie 

budowlanym i prawie konsumenckim. 

 

Komponent 

DŦwiňk 

powietrzny 

Rw [w dB] 

DŦwiňk 
uderzeniowy 
Lôn,w [w dB] 

Uwagi 

Domy parterowe z mieszkaniami i pomieszczeniami do pracy 

Stropy oddzielajŃce mieszkania Ó 55 Ò 46  

Sufity pod og·lnie dostňpnymi przestrzeniami dachowymi Ó 55 Ò 46  

Stropy oddzielajŃce pomiňdzy zewnňtrznymi 

pomieszczeniami roboczymi lub por·wnywalnymi 

pomieszczeniami uŨytkowymi 

Ó 55 Ò 46  

Sufity pod tarasami i loggiami / nad holami - Ò 46 

W odniesieniu do izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w powietrznych przed 

hağasem zewnňtrznym obowiŃzujŃ wymagania zgodnie z punktem 

7 normy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROZWIłZANIE 

Chodzi przede wszystkim o to, aby uzyskaĺ brakujŃce dB przy 

moŨliwie najmniejszych zmianach w istniejŃcych konstrukcjach, bez 

uszczerbku dla produkcji i portfela! I tu w grň wchodzi tak zwana 

izolacja miejsc poğŃczeŒ. 

ZDJŇCIE: ZIMMEREI JAN VOGT 

ZDJŇCIE: ZIMMEREI DORMEIER 

Wyzwanie: przylegğe drogi transmisji dŦwiňku 

W przypadku zwykğych konstrukcji, kt·re do tej pory okazywağy siň technicznie i ekonomicznie wykonalne, bardziej 

rygorystyczne wymagania dotyczŃce izolacji akustycznej strop·w oddzielajŃcych nie mogŃ byĺ speğnione lub mogŃ byĺ 

speğnione wyğŃcznie z duŨŃ niepewnoŜciŃ. Prawdziwy dylemat: im niŨszy jest standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego w 

suficie oddzielajŃcym, tym trudniej uniknŃĺ dŦwiňku przylegğych dr·g transmisji przedostajŃcego siň przez elementy boczne. 

Efekt ten czňsto potwierdzajŃ pomiary na miejscu. Zmierzone tam wartoŜci sŃ nierzadko znacznie gorsze niŨ moŨna by siň 

spodziewaĺ po doskonale zmodernizowanym i bezbğňdnie zainstalowanym stropie oddzielajŃcym. 

ZDJŇCIE: ZIMMEREI DORMEIER 

WYSOKA IZOLACYJNOśĹ 

AKUSTYCZNA W 

BUDOWNICTWIE 

DREWNIANYM? 
UWAGA PUNKT POĞłCZENIA 

INFORMACJE 
Wsp·ğczynnik izolacji miejsca poğŃczenia Kij [dB] 
jest waŨnym elementem izolacji bocznej i charakteryzuje izolacjň dŦwiňk·w materiağowych na poğŃczeniach element·w 

konstrukcyjnych. Opisuje op·r, jaki poğŃczenie pomiňdzy elementem oddzielajŃcym i bocznym stawia przed 

rozchodzeniem siň dŦwiňku, i jest tym wyŨszy: 

Å im bardziej elastyczne jest poğŃczenie; 

Å im bardziej r·ŨniŃ siň stosunki mas odpowiednich element·w 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZDJŇCIE: ZIMMEREI JAN VOGT 

Od niedawna na rynku pojawiğa siň alternatywa ĂPhoneStripò, kt·ra dziağa 

wedğug zupeğnie nowej zasady: 

LuŦny piasek kwarcowy zastosowany w specjalnej pğycie tğumi drgania fal 

dŦwiňkowych. 

W praktyce budowlanej specjalna pğyta wykonana z drewna i piasku ma 

wiele obiecujŃcych zalet w por·wnaniu ze znanym rozwiŃzaniem z 

ğoŨyskami elastomerowymi: 

¶ Stosunek ceny do wydajnoŜci jest bardzo atrakcyjny. 

¶ Efekt odseparowania akustycznego nie zaleŨy od poziomu obciŃŨenia. 

¶ Zapewniona jest r·wnieŨ dobra izolacja miejsc poğŃczeŒ bez 

dodatkowego oddzielania ğŃcznik·w. 

¶ W zakresie niskich czňstotliwoŜci uzyskuje siň stosunkowo wysoki efekt 

izolacji miejsc poğŃczeŒ. Powszechnie wiadomo, Ũe to wğaŜnie niskie 

czňstotliwoŜci sŃ Ŧr·dğem ğatwo sğyszalnych dŦwiňk·w. 

ZDJŇCIE: WOLF BAVARIA 

¶ Zbadane wartoŜci odksztağceŒ koŒcowych i wytrzymağoŜci potwierdzajŃ 

wysokŃ przydatnoŜĺ produktu jako izolacji miejsc poğŃczeŒ (listwy 

oddzielajŃcej) w obszarze rozdzielenia ğoŨysk stropowych. 

¶ PhoneStrip posiada certyfikat CE jako listwa oddzielajŃca do 

pochğaniania obciŃŨeŒ pionowych. W oparciu o ETA-20/0371, wszystkie 

wğaŜciwoŜci i zastosowania jako element·w oddzielajŃcych sŃ 

regulowane do uŨytku w Europie. 

¶ ETA potwierdza, Ũe PhoneStrip ma nieograniczonŃ ŨywotnoŜĺ w 

przypadku, gdy montaŨ przeprowadzi siň prawidğowo i w suchym 

Ŝrodowisku. 

REZULTATY, KTčRE WIDAĹ! Im wiňksza transmisja dŦwiňku przez przylegğe drogi transmisji, tym wiňkszy jest efekt izolacji miejsc 

poğŃczeŒ w odniesieniu do ochrony stropu oddzielajŃcego przed dŦwiňkami uderzeniowymi. 

Poprawa wynosi od 1 dB (elementy boczne o wysokim wskaŦniku izolacyjnoŜci akustycznej) do 6 

dB (elementy boczne o bardzo niskim wskaŦniku izolacyjnoŜci akustycznej, np. ze wzglňdu na braki 

w konstrukcji). W przypadku powaŨnych wad konstrukcyjnych i wynikajŃcych z nich bardzo 

wysokich strumieni dŦwiňku przez drogi dodatkowe, efekt ten moŨe r·wnieŨ znacznie przekraczaĺ 6 

dB. 

W wielu przypadkach ğatwiej i ekonomiczniej jest zadbaĺ o skutecznŃ izolacjň miejsc poğŃczeŒ niŨ 

zawsze modernizowaĺ strop oddzielajŃcy do przesady. 

Pozytywnym efektem ubocznym izolacji miejsc poğŃczeŒ jest przede wszystkim zwiŃzana z niŃ 

wiňksza tolerancja na bğňdy budowlane. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W ramach systematycznie przygotowywanej serii badaŒ przeprowadzono badania stropu podstawowego CLT z r·Ũnymi konstrukcjami noŜnymi. Na 

podstawie sprawdzonych konstrukcji firma ift Rosenheim sporzŃdziğa ekspertyzň, kt·ra w zağŃczniku zawiera matrycň oceny z r·Ũnymi konstrukcjami 

strop·w z litego drewna. Wok·ğ stropu podstawowego zar·wno konstrukcja podğogi jak i stropu podwieszanego jest systematycznie modyfikowana. 

PONIŧEJ PRZEDSTAWIAMY W SKRčCIE NIEKTčRE WAŧNE 

WYNIKI I USTALENIA: 

Strop podstawowy: 

¶ WartoŜci wynikowe obowiŃzujŃ bez rabatu dla wszystkich typ·w konstrukcji: 

BSP drewno klejone warstwowo zgodnie z EAD 13005-00-0304: 03-2015, BSH drewno klejone zgodnie z DIN 

EN 14080: 09-2013, BST drewno klejone zgodnie z EAD 130011-00-0304 

¶ Sufity podstawowe z pğyt SWISS KRONO MAGNUMBOARD OSB (kilka warstw pğyt OSB-4 sklejonych i 

zszytych zgodnie z og·lnymi aprobatami nadzoru budowlanego Z-9.1-414 lub Z-9.1-503) przynoszŃ wzrost o 1 

dB ocenianego standardowego poziomu dŦwiňku uderzeniowego Ln,w oraz obniŨenie o +1 dB dla ocenianego 

wskaŦnika izolacyjnoŜci akustycznej R w 

¶ Badane wartoŜci obowiŃzujŃ bez odstňpstw dla wszystkich gruboŜci stropu 

podstawowego > = 140 mm oraz dla gruboŜci jastrychu >= 50 mm 

SWISS KRONO MAGNUMBOARD OSB 

CLT (DREWNO KLEJONE KRZYŧOWO) AUTOR: STORA ENSO 
Konstrukcja podğogi i waga: 

¶ LuŦne i zwiŃzane wypeğnienia w formie grysu dajŃ mniej wiňcej takie same wyniki. 

¶ W przypadku grysu wiŃzanego, cementowe spoiwa "sztywne" zachowujŃ siň w taki sam lub podobny spos·b 

jak organiczne spoiwa "elastyczne" i dlatego sŃ wğŃczone do oceny bez Ũadnych r·Ũnic. 

¶ JeŨeli gruboŜĺ wypeğnienia obciŃŨajŃcego zostanie zredukowana z 80 mm do 60 mm, naleŨy uwzglňdniĺ 

naddatek æLn,w = 3 dB; jeŨeli gruboŜĺ zostanie zmniejszona z 80 mm do 40 mm, naddatek wynosi æLn,w = 6 dB. 

WaŨony wskaŦnik izolacyjnoŜci akustycznej Rw musi zostaĺ zmniejszony o te same wartoŜci. 

¶ Odcinki rur mogŃ byĺ wyceniane bez rabatu przy speğnieniu poniŨszych warunk·w:  

- SzerokoŜĺ odcink·w rur musi wynosiĺ < 200 mm. 

- Odcinki majŃ byĺ cağkowicie zasypane grysem. 

- WypeğniajŃcy je grys musi mieĺ takŃ samŃ masň na jednostkň powierzchni. 

WĞłCZENIE TĞUCZNIA WIłZANEGO 

SOPRO RAPIDUR 

ZDJŇCIE: STORA ENSO 

DťWIŇK UDERZENIOWY 

SERIA POMIARčW STROPčW Z 

LITEGO DREWNA TESTOWANYCH W IFT 

ROSENHEIM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROTEKTOR TPS 25 

ROZWIłZANIE SYSTEMOWE WOLF BAVARIA 

Widoczne czňŜci strop·w: 

Najpierw najwaŨniejsze ustalenie: istnieje moŨliwoŜĺ wykonania widocznej czňŜci stropu o 

znamionowym standardowym poziomie dŦwiňku uderzeniowego L' n,w Ò 50 dB (konstrukcja) w 

kilku wariantach. 

Å Zawieszenia sufitu podwieszanego 

Rodzaj sufitu podwieszanego - sztywny z listwami lub dodatkowo elastyczny z TPS 25 - ma 

bardzo duŨy wpğyw na poziom izolacyjnoŜci akustycznej. 

W por·wnaniu ze stropem odkrytym, w przypadku sufitu podwieszanego z listwami (40/60) + 

Protektor TPS 25 + PhoneStar + pğyta gipsowo-kartonowa na wysokoŜci podwieszenia 65 mm, 

szacowany standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego Ln,w poprawia siň o - 14 dB i wiňcej. 

Jastrych mokry lub jastrych suchy: 

Wyniki pokazujŃ, Ũe r·Ũne wymagania mogŃ byĺ speğnione przy konstrukcjach z mokrym i suchym 

jastrychem, jak r·wnieŨ przy konstrukcjach z ogrzewaniem podğogowym: 

¶ Suchy jastrych z prefabrykowanych element·w jastrychowych z wğ·kien gipsowych Wolf Hugo o 

gruboŜci 18 mm zachowuje siň o 1 dB lepiej niŨ jastrych mokry, tzn. waŨony znormalizowany 

poziom dŦwiňku uderzeniowego Ln,w jest o 1 dB niŨszy. 

¶ Konstrukcja suchego jastrychu z ogrzewaniem podğogowym - wykonana z prefabrykowanych 

element·w jastrychowych z wğ·kna gipsowego Wolf Hugo o gruboŜci 18 mm w systemie 

PowerFloor - pracuje o 2 dB lepiej niŨ jastrych mokry, tzn. waŨony standardowy poziom dŦwiňku 

uderzeniowego Ln,w jest o 2 dB niŨszy. 

¶ Podw·jna warstwa PhoneStar daje poprawň o 3 dB w por·wnaniu do wersji z jednŃ warstwŃ 

PhoneStar. 

Panele izolujŃce od dŦwiňk·w uderzeniowych: 

Zar·wno gruboŜĺ, jak i rodzaj izolacji akustycznej od dŦwiňk·w uderzeniowych ma istotny wpğyw na poziom izolacji akustycznej: 

W por·wnaniu do podstawowego wyposaŨenia wykonanego z pğyty izolacyjnej z wğ·kna drzewnego o gruboŜci 4 mm (Wolf Protect 4) 

¶ przy zastosowaniu pğyty izolacyjnej z wğ·kien drzewnych o gruboŜci 20 mm (najlepsza drewniana PODĞOGA 220) standardowy waŨony poziom 

dŦwiňku uderzeniowego Ln,w poprawia siň o - 5 dB; 

¶ przy zastosowaniu pğyty izolacyjnej z weğny mineralnej o gruboŜci 20 mm (ISOVER Akustic EP 3) szacowany standardowy poziom dŦwiňku 

uderzeniowego Ln,w poprawia siň o - 8 dB. 

WOLF PROTECT BEST WOOD FLOOR 220 
ISOVER AKUSTIC EP3 

WAŧNE 
INFORMACJE: 

Sztywne sufity podwieszane sŃ skuteczne w przypadku sufit·w z litego drewna tylko przy okreŜlonych wysokoŜciach zawieszenia (ok. 10-20 cm). 

Pod spodem moŨe nastŃpiĺ pogorszenie (sprňŨyna powietrzna). 

Im bardziej strop z litego drewna i Ŝciany boczne r·ŨniŃ siň pod wzglňdem zachowania na drgania, tym lepsza jest izolacja miejsc poğŃczeŒ. 

Dlatego sufity z litego drewna, kt·rych Ŝciany boczne wykonane sŃ z pğyt drewnopochodnych, majŃ niŨszy standardowy poziom dŦwiňku 

uderzeniowego L'n,w (konstrukcja), a wiňc lepiej speğniajŃ swojŃ funkcjň. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WERYFIKACJA 

OBLICZENIOWA IZOLACYJNOśCI 
AKUSTYCZNEJ 

ZGODNIE Z NORMł DIN 4109-2:2018 

Weryfikacja obliczeniowa izolacyjnoŜci akustycznej w budownictwie jest og·lnie uregulowana w normie DIN 4109-2. 

Norma ta reguluje r·wnieŨ procedurň weryfikacji obliczeniowej dla konstrukcji drewnianych lub strop·w drewnianych belkowych i z litego drewna 

oraz podaje odpowiednie niezbňdne wartoŜci w tabelach. Norma DIN 4109-33 zawiera dane do weryfikacji obliczeniowej izolacyjnoŜci 

akustycznej w formie katalogu komponent·w. 

Przenoszenie dŦwiňku uderzeniowego oblicza siň w nastňpujŃcy spos·b: L' n,w = L n,w + K1 + K2 + SB 

Gdzie: 

Lôn,w  szacowany standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego z uwzglňdnieniem przenoszenia 

bocznego w dB, tj. wartoŜĺ dla miejsca budowy 

Ln w  oszacowany standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego bez przenoszenia bocznego w dB , tj. 

wartoŜĺ laboratoryjna 

K1  wartoŜĺ korekcyjna dla uwzglňdnienia przenoszenia bocznego na drodze Df - okreŜlona wedğug 

tabeli 3 DIN 4109 

K2  wartoŜĺ korekcyjna uwzglňdniajŃca przenoszenie boczne na drodze DFf - okreŜlona w tabeli 4 

DIN 4109 

SB  wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa, kt·ry zawsze wynosi 3 dB 

Maszyna do pomiaru dŦwiňku 

uderzeniowego 

Systemy podğogowe 

Strop 

ściana 

Maszyna do pomiaru dŦwiňku 

uderzeniowego 

Systemy podğogowe 

Strop 

ściana 

K1: przenoszenie na drodze Df 

K2: przenoszenie na drodze DFf 

Krok 1: W obliczeniach wartoŜĺ kontrolna jest najpierw poddawana wartoŜci korekcyjnej K1, 

kt·ra jest pobierana z tabeli 3 normy DIN 4109 w zaleŨnoŜci od stanu w budynku. 

Krok 2: Dalej wartoŜĺ korekcji K2 jest okreŜlana z sumy Ln,w + K1 z tabeli 4 normy DIN 4109. 

Krok 3: Nastňpnie dodaje siň wartoŜĺ dodanŃ Ln,w + K1 + K2 z wartoŜciŃ bezpieczeŒstwa 3 dB w 

celu uzyskania koŒcowej obliczonej wartoŜci L' n,w . 

 

ADNOTACJA: Å Konstrukcje Ŝcienne nie uwzglňdniajŃ Ũadnych pozytywnych pod wzglňdem akustycznym Ŝrodk·w, takich jak poziomy 
instalacji. 

Å Podwieszenia jako ulepszenia akustyczne podlegajŃ wyŨszej wartoŜci K1 i tym samym istniejŃcy pozytywny efekt jest 

w duŨej mierze kompensowany przez zwiňkszonŃ wartoŜĺ K1 

Å Im lepsza wartoŜĺ Ln,w+ K1, czyli puğap, tym wiňksze wartoŜci przeniesienia bocznego na drodze DFf (K2) 

Å WartoŜci K2 dla jastrychu mineralnego sŃ znacznie wyŨsze niŨ dla jastrychu suchego 

 

WNIOSEK: ¶ Obliczona weryfikacja wedğug DIN 4109 jest wartoŜciŃ orientacyjnŃ, kt·ra nie uwzglňdnia Ŝrodk·w konstrukcyjnych i 
projektowych majŃcych na celu poprawň wartoŜci dŦwiňku uderzeniowego. 

¶ Nie uwzglňdnia siň Ũadnego oddzielania element·w w celu zmniejszenia przenoszenia bocznego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M·wiŃc proŜciej, formuğa obejmuje nastňpujŃce czynniki: 

 

¶ geometria pomieszczenia lub dğugoŜci podparcia element·w 

oddzielajŃcych 

¶ WartoŜci laboratoryjne stropu oddzielajŃcego z uwzglňdnieniem dŦwiňku 

uderzeniowego i powietrznego 

¶ WğaŜciwoŜci akustyczne kaŨdej Ŝciany lub przegrody 

¶ Wymiar izolacji zğŃcza Kij listwy oddzielajŃcej stosowanej w zğŃczu, kt·re 

ma byĺ zastosowane (zwykle zğŃcza teowe) 

Nastňpnie do ustalonej wartoŜci dodawany jest wsp·ğczynnik 

bezpieczeŒstwa 3 dB. 

WERYFIKACJA WG EN ISO 12354 (MODEL CEN) 

Seria Norm zostağa opracowana w celu uzyskania konkretnego modelu, za pomocŃ kt·rego moŨna obliczyĺ 

izolacyjnoŜĺ akustycznŃ na podstawie wğaŜciwoŜci poszczeg·lnych element·w. 

Elementy moŨna obliczyĺ. 

ObowiŃzujŃ nastňpujŃce zasady: 

EN ISO 12354-1:2017 dla izolacji od dŦwiňk·w powietrznych miňdzy pomieszczeniami 

EN ISO 12354-2:2017 dla izolacji od dŦwiňk·w uderzeniowych miňdzy pomieszczeniami. 

Przede wszystkim brany jest pod uwagň wsp·ğczynnik izolacji miejsca poğŃczenia Kij. 

Ten wsp·ğczynnik izolacji poğŃczenia jest okreŜlany na podstawie badaŒ laboratoryjnych dla poğŃczeŒ typu L i 

T. Pomiary sŃ przeprowadzane zgodnie z lub w oparciu o normň EN ISO 10848-1:2006. 

 

 

 

Standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego oblicza siň wedğug nastňpujŃcego wzoru: 

Standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego: 

Standardowy poziom dŦwiňku uderzeniowego element·w 

bocznych: 

Cağkowity poziom dŦwiňku uderzeniowego okreŜlony w 

nastňpujŃcy spos·b: 

Zasadniczo istniejŃ dwa sposoby obliczania dŦwiňku uderzeniowego w celu okreŜlenia L'n,w dla strop·w drewnianych lub w konstrukcji drewnianej. 

Wsp·lnŃ cechŃ obu metod jest to, Ũe do obliczenia stropu musi byĺ dostňpna wartoŜĺ laboratoryjna (Ln,w ). Zupeğnie inaczej jest w przypadku 

budownictwa lekkiego, do kt·rego zalicza siň r·wnieŨ budownictwo drewniane, niŨ w przypadku budownictwa z litego betonu, gdzie weryfikacja moŨe 

byĺ obliczona jedynie na podstawie masy i wartoŜci poprawy dŦwiňku uderzeniowego materiağ·w bez Ũadnych wartoŜci laboratoryjnych. 

WSPčĞCZYNNIK IZOLACJI POĞłCZENIA KIJ [DB] POMIAR UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO (TU) W GRAZ 

WNIOSEK: Å Model CEN uwzglňdnia wğaŜciwoŜci najr·Ũniejszych ulepszonych pomiar·w akustycznych Ŝcian. 

Å Uwzglňdniany jest wsp·ğczynnik izolacji poğŃczenia Kij, a tym samym droga przenoszenia bocznego. 

Å Dostňpne sŃ znacznie dokğadniejsze oceny poszczeg·lnych Ŝrodk·w sğuŨŃcych do akustycznego doposaŨenia poszczeg·lnych 
element·w budynku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Legenda farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip (Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

PhoneStar nadaje siň do wykğadzin podğ·g pğywajŃcych takich jak laminat, parkiet itp. (zgodnie z instrukcjŃ montaŨu). Podane wartoŜci mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od pokrycia koŒcowego. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 
1 Raport z badaŒ 18-001770-PR02 PB X11-F03-04-pl-01 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI)  

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia 

eksperta (18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa 

zgodnie z normŃ 

DIN 4109 (CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 
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PhoneStar nadaje siň do wykğadzin podğ·g pğywajŃcych takich jak laminat, parkiet itp. (zgodnie z instrukcjŃ montaŨu). Podane wartoŜci mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od pokrycia koŒcowego. 

* Obliczono przy wsp·ğczynniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z litego drewna) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 1 Raport z badaŒ 18-001770-PR02 PB X01-F03-04-pl-01 2 

Raport z badaŒ 18-001770-PR02 PB X03-F03-04-pl-01 3 Raport z badaŒ 18-001770-PR02 PB X07-F03-04-pl-01 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie z 

normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 
1 Raport z badaŒ 18-001770-PR02 PB X11-F03-04-pl-01 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 
1 raport z badaŒ 18-001770-PR02 PB X13-F03-04-de-01 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 
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  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI)  

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 

Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Ln,w + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z 
drewna litego) 

** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji 
matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

** Dotyczy r·wnieŨ podğogi 24 mm Wolf Powerfloor ¥ko Plus 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia 

eksperta (18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light *** 

15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light *** 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 Rw = 

34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light *** 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light *** 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 
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WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

PhoneStar nadaje siň do wykğadzin podğ·g pğywajŃcych takich jak laminat, parkiet itp. (zgodnie z instrukcjŃ montaŨu). Podane wartoŜci mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od pokrycia koŒcowego. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

1 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Ln,w + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna byğo stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

PhoneStar nadaje siň do wykğadzin podğ·g pğywajŃcych takich jak laminat, parkiet itp. (zgodnie z instrukcjŃ montaŨu). Podane wartoŜci mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od pokrycia koŒcowego. 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 **   Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 
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WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie:  Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura:  tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 

WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Ln,w + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 

MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z 
drewna litego) 

** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji 
matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

** Dotyczy r·wnieŨ podğogi 24 mm Wolf Powerfloor ¥ko Plus 
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  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light*** 

2 x 15 (12,5) mm PhoneStar TRI (ST TRI) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light*** 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light*** 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light*** 

2 x 15 mm PhoneStar TRI (12,5 mm ST TRI) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 60 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

PhoneStar nadaje siň do wykğadzin podğ·g pğywajŃcych takich jak laminat, parkiet itp. (zgodnie z instrukcjŃ montaŨu). Podane wartoŜci mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od pokrycia koŒcowego. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

1 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 Rw = 

34 dB 

 

10 (9) mm PhoneStar Twin (ST Twin) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Ln,w + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

W
ID

O
C

Z
N

A
 

C
Z
Ň
ś
Ĺ
 
S
T
R
O
P
U

 

PhoneStar nadaje siň do wykğadzin podğ·g pğywajŃcych takich jak laminat, parkiet itp. (zgodnie z instrukcjŃ montaŨu). Podane wartoŜci mogŃ siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od pokrycia koŒcowego. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

2 x 10 (9) mm PhoneStar Twin (ST Twin) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

2 x 10 (9) mm PhoneStar Twin (ST Twin) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 
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* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z drewna litego) ** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Lnw + 1 dB. 
Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 13 

Rw = 43 dB 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

Jastrych cementowy 50 mm 

2 x 10 (9) mm PhoneStar Twin (ST Twin) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weryfikacja obliczeniowa dla sufit·w z litego drewna 

Wykonanie: Widoczna czňŜĺ stropu 
Gramatura: tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Mgğy farb i lakier·w 

WartoŜci Ò 50 dB Wymaganie minimalne 

WartoŜci Ò 46 dB Wymagania zwiňkszone 

WartoŜci Ò 39dB Najlepsza moŨliwa izolacja akustyczna 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

Element drewno/HW 

WartoŜci te mogŃ byĺ przenoszone na wiňksze gruboŜci strop·w surowych i jastrych·w (przy zachowaniu tych samych wğaŜciwoŜci konstrukcyjnych) bez Ũadnych odstňpstw. 
WartoŜci moŨna przenieŜĺ bez odstňpstw na lite panele podğogowe wykonane z drewna klejonego warstwowo / stosy pğyt. 
Przy zastosowaniu pğyt drewnopochodnych (Magnum Board) naleŨy liczyĺ siň z pogorszeniem jakoŜci Ln,w + 1 dB. 

Pojedyncze odcinki rur b < 200 mm mogŃ pozostaĺ zagğňbione i naleŨy je zasypaĺ tğuczniem po uğoŨeniu rur. 
MoŨna stwierdziĺ, Ũe luŦne wypeğnienia nie dziağajŃ gorzej niŨ zwiŃzane wypeğnienia tğuczniem. 

* Obliczono przy wskaŦniku Kij = 10 dB (poğŃczenie doczoğowe z 
drewna litego) 

** Obliczenia dla Ŝcian szkieletowych oparte sŃ na weryfikacji 
matematycznej zgodnie z normŃ EN 12354. 

** Dotyczy r·wnieŨ podğogi 24 mm Wolf Powerfloor ¥ko Plus 

 

  Konstrukcja podğogi 
WartoŜci badaŒ Opinia eksperta 

(18-001770-PR03) 

Weryfikacja 

obliczeniowa zgodnie 

z normŃ DIN 4109 

(CzňŜĺ 2) 

Konstrukcja Ŝcian w pomieszczeniu 
odbioru hağasu Konstrukcja podğogi 

CiňŨar 

[kg/m2] 

WysokoŜĺ 

[mm] 

Ln,w 

[w dB] 
Rw 

[w dB] 

Lón,w 

[w dB] 

 

Weryfikacja obliczeniowa 

zgodnie z normŃ EN 12354 ** 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 
20 mm Wolf PowerFloor light*** 
2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 4 mm HWF Wolf Protect 
tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 
20 mm Wolf PowerFloor light*** 
2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm HWF best wood FLOOR 220 
tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 
Tab. 3 / wiersz 6 

Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 

Pomiar zerowy 2 
Rw = 34 dB 

 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 13 
Rw = 43 dB 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 
20 mm Wolf PowerFloor light*** 
2 x 10 mm PhoneStar Twin (9 mm ST Twin) 

ƴ 20 mm ISOVER Akustic EP3 
tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

DIN4109-33 

Tab. 3 / wiersz 6 
Rw = 44 dB 

CLT 100 mm 
Pomiar zerowy 2 

Rw = 34 dB 

 

18 mm Wolf HUGO GF Suchy jastrych podğogowy 

20 mm Wolf PowerFloor light*** 

2 x 10 (9) mm PhoneStar Twin (ST Twin) 

ƴ Poziom izolacji 

tğuczeŒ 80 mm zwiŃzany cementem 

Sufit z litego drewna o gruboŜci 140 mm 

DŦwiňk uderzeniowy Ln,w - WartoŜci testowe 

DŦwiňk powietrzny Rw - WartoŜci testowe 

DŦwiňk uderzeniowy L'n,w - jest oczekiwanŃ wartoŜciŃ na budowie 

Lón,w 

[w dB] 

Lón,w [w dB] 
z PhoneStrip 
(Kij=17dB) 

 

 




